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توليد شيشه4

شيشه مايعي است بسيار سرد شده و در حرارتي پايين تر 
از نقـطه انجماد آن و به طور عمومي ، جسمي است 

شـفـاف كه نور به خوبي از آن عبور مي كند و پشت آن 
به طور وضوح قابل رويت است  شيشه از نظر ساختمان 

مولكولي در حالت جامد آرايش مولكولي نامنظم دارد . در 
درجه حرارت

هاي بالا شيشه مثل هر مايع ديگري رفتار مي كند . اما با 
كاهش دما گرانروي آن به طور غـير عادي

افزايش مي يابد و باعـث مي شود مولكول ها نتوانند در 
آرايشي كه مورد نياز بلور است ، قرار گيرند . به

اين ترتيب شيشه از نظر ساختمان مولكولي مانند مايعات 

داخل كشور- 
كشورهايي : 

عربستان،عراق،افغانستا
ن و...

200ميليارد تومان800مترمربع2000مترمربع13050100             30160,000     573192051,500,000ميليون ريال400000ميليون رال1500ميليون ريال4000000ميليون ريال
ماسه سيليسي، سودا، سنگ آهك، عوامل 

شفاف كننده، رنگ و براق كننده شيشه- اكسيد 
آهن يا كبالت

ساوه اراك-مشهد، قزوين


